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KONSERWACJA BLATOW KUCHENNYCH WYKONANYCH

W TECHNOLOGII POSTFORMING

Przedmiotem instrukcji jest przedstawienie metod konserwacji blatébw kuchennych
wykonanych w technologii postforming.

Sprawdzone technologie zabezpieczen gwarantujg dtugoletnig bezproblemowa
eksploatacje, jednakze nalezy zwroci¢ uwage na czynniki, ktére mogg spowodowac
zniszczenie blatu;

1. Woda.
Mimo ze blaty posiadajg ochrone przeciwwilgociowg, dtugotrwaty kontakt z wodag
moze przyczyni¢ sie do uszkodzenia blatu. Na puchniecie narazone sg przede
wszystkim miejsca tgczenia blatdw oraz montowania zlewozmywakow.

2. Temperatura
Blaty sg odporne na oddziatywanie temperatur. Powinno sie jednak bezwzglednie
unika¢ stawiania gorgcych naczyn bezposrednio na powierzchnie blatu.

3. Noze, ostre narzedzia.
Stosowanie nozy i innych ostrych narzedzi bezposrednio na powierzchni blatu moze
spowodowac jego zniszczenie. Koniecznie powinno sie uzywac podktadek lub desek
do krojenia.

4. Srodki chemiczne i spozywcze.
Blaty postforming odporne sg na wigkszos¢ stosowanych w domu srodkéw
chemicznych, alkoholi, kosmetykow. Istniejg jednak srodki chemiczne, ktére mogag
przyczynic¢ sie do uszkodzenia i/lub przebarwienia powierzchni blatu. W sytuacji,
kiedy na blat rozlejg sie barwniki, chemikalia, soki koloryzujgce nalezy je
bezzwtocznie usungé i wyczyscié blat.

Czyszczenie blatow wykonanych w technologii postforming.

Blaty nalezy czysci¢ przy uzyciu miekkiej szmatki, cieptej wody z dodatkiem

tagodnego srodka czyszczgcego przeznaczonego do stosowania w gospodarstwie domowym.

Trudno usuwalne plamy zaleca sie czysci¢ za pomocg odpowiednich ptynéw lub past nie
zawierajgcych dodatkéw sciernych.

Nie wolno uzywac srodkow czyszczgcych na bazie kwaséw lub srodkow do usuwania
osadow, np. tzw. kamienia w ekspresach do kawy, poniewaz powodujg one trwate
odbarwienie.

Srodki czyszczace zawierajgce rozpuszczalniki nalezy stosowaé ostroznie. Najpierw
nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie ma kawatku probnym, by przekonac sie, ze nie powodujg
uszkodzenia powierzchni.



Na rynku dostepnych jest wiele srodkow do mycia szyb, ktére z powodzeniem mozna
stosowac do czyszczenia blatu.

Nie powinno sie uzywacé past i Srodkéw do czyszczenia mebli, poniewaz pozostajgcy
na powierzchni osad wosku silikonowego moze spowodowac odbarwienia i $lady bardzo
trudne do usuniecia.

Nalezy pamietac, ze wybor struktury powierzchni laminatu, ktérym pokryty jest blat
ma duze znaczenie ze wzgledu zaréwno na przeznaczenie laminatu, jak i jego efekt
estetyczny. Powierzchnie o widocznej strukturze i jasnych kolorach sg mniej podatne na
uderzenia i zadrapania niz powierzchnie gtadkie, w ciemnych kolorach. Z uwagi na ten fakt
nie popiera sie uzywania btyszczgcych, ciemnych laminatow do pokrywania powierzchni
w miejscach pracy narazonych na czynniki niszczgce. Jednakze, gtadkie blaty o delikatne;j
strukturze sg tatwiejsze do utrzymania w czystosci, niz powierzchnie o silnie urozmaicone;j
strukturze.
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